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Liste der flexibel akkreditierten 

Prüfverfahren –  
Teilurkundenanlage PL-11060-03-07 
 

Flexible Prüfverfahren Kategorie A 

Anwendung von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen  

Aktuelle Ausgabe Titel Standort Vorherige 

Ausgabe, 

Bemerkungen 
Ausgewählte Untersuchungen von Werkstoffen im Baubereich 

DIN EN ISO 12460-5 

2016-05  

Holzwerkstoffe - Bestimmung des Formaldehydgehaltes –  Teil 5: 

Extraktionsverfahren (genannt Perforatormethode) 

HAL  

DIN EN 717-1  

2005-01 

Holzwerkstoffe - Bestimmung der Formaldehydabgabe –   
Teil 1: Formaldehydabgabe nach der Prüfkammer-Methode 

S1  

DIN EN 717-3  

1996-05  

Holzwerkstoffe; Bestimmung der Formaldehydabgabe; Teil 3: 

Formaldehydabgabe nach der Flaschen-Methode 

HAL  

DIN EN 16516  

2020-10 

Bauprodukte - Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen – 

Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft 

S1 2018-01 
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